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Auswirkungen der Mischgutzusammensetzung im Rahmen
zulassiger Toleranzen auf die Standfestigkeit von Asphalt -
Untersuchung en mit Hilfe verschiedener Priifmethoden

Zusammenfassung und Schluf3folgerungen

Die Standfestigkeit ist ein besonders markantes Qualitatsmerkmal des Asphalts. Sie
kennzeichnet das Gebrauchsverhalten des Baustoffgemisches hinsichtlich seines
Verformungswiderstandes. Mit Hilfe der Eignungsprifung soll die Mischgutzusam-
mensetzung so optimiert werden, daf3 der Asphalt im verdichteten Zustand den An-
forderungen an die Standfestigkeit entsprechend dem Verwendungszweck genugt.
Die technischen Regelwerke (ZTV Asphalt 94/98) geben den Mischgutproduzenten
Toleranzen vor, innerhalb derer die Mischgutzusammensetzung von den Vorgaben
der Eignungsprifung abweichen darf. Das Ziel dieser Arbeit war es, die Frage zu
klaren, ob und in welchem Ausmal die Ausnutzung einer Toleranz die Standfestig-
keit von Asphalt negativ beeinfluf3t.

Zunachst wurden Schadensfalle aus der Praxis des Asphaltstraldenbaus untersucht,
in denen unzulassig hohe Spurrinnen von Deck- und Binderschichten wahrend der
Gewabhrleistungszeit aufgetreten waren. Dabei konnten diese Verformungen eindeu-
tig auf die von der Eignungsprufung abweichenden Merkmale der Mischgutzusam-
mensetzung zurtickgefihrt werden.

Im experimentellen Teil dieser Arbeit wurde vorab flr beide zu untersuchenden
Mischgutarten, ein SMA 0/11S und ein ABi 0/16S, eine Eignungsprifung erstellt.
Hierbei sei darauf hingewiesen, dal die Idee dieser Arbeit zu einer Zeit entstanden
ist, als die Neufassung der ZTV Asphalt 94/98, in der u. a. Einengungen der Grenz-
sieblinienbereiche von Asphaltbindern und Splittmastixasphalten flr besondere Be-
anspruchungen vorgenommen wurden, noch nicht existierte. Dadurch hat sich mit
Beginn der Durchfihrung des Untersuchungsprogrammes die Ausgangssituation fur
die Festlegung der Mischgutzusammensetzung entsprechend der Eignungsprufung
grundlegend geandert.

Ausgehend von den Eignungsprifungen wurde der Einflu3 der Toleranzen auf die
Standfestigkeit mit Hilfe des Dynamischen Spaltzugversuches (E-Modul), des Wup-
pertaler Torsionsversuches, des Dynamischen Druckschwellversuches und des
Spurbildungstestes untersucht. Fur die Auswertung der Druckschwellversuche ge-
mafd TPA wurde ein Algorithmus zur Bestimmung der Funktionsparameter formuliert.
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Dieser Algorithmus fuhrt zu einer Funktionsanpassung mit bemerkenswert guter
Ubereinstimmung zu den MeRdaten. Er ist tibertragbar auf den Torsionsversuch und
auf den Spurbildungstest, so dal3 auch hier eine Kurvendiskussion erfolgen kann. Es
interessiert dabei der Wendepunkt, der ein kritisches Merkmal des Asphaltes in be-
zug auf seinen Verformungswiderstand anzeigt. Fur die Dehnungsrate im Wende-
punkt der Kriechkurve, die ein sehr wesentliches Ergebnis der TPA-Druckschwellver-
such ist, konnte eine Lognormalverteilung nachgewiesen werden. Hinsichtlich des
Torsionsversuches wurde fur die Steigung im Wendepunkt die gleiche Feststellung
erzielt. Infolge einer statistisch hoch gesicherten Korrelation zwischen der soge-
nannten WP-log-Dehnungsrate und der WP-log-Steigung ist eine Austauschbarkeit
der beiden KenngrofRen gegeneinander mdoglich. Allerdings erwiesen sich beide
KenngroRen im Gegensatz zu der des Spurbildungsversuches bei hohlraumarmen
SMA 0/11S als ungeeignet. Der Grund liegt darin, dal3 bei Prifweisen ohne horizon-
tale Stutzkrafte (Torsionsversuch und Druckschwellversuch) der Verformungswider-
stand — ausgedruckt durch das reziproke Steigungsmald — mit der Zeit um so starker
zunimmt, je mehr der Probekorper durch Mastixanteile stabilisiert wird. Hingegen
wird beim Spurbildungsversuch das Splittgertst eines hohlraumarmen SMA 0/11S
(Hpit < 2,0 Vol.-%) unter der dynamischen Radauflast um so starker komprimiert, je
mehr Mastix den Hohlraum zwischen den Splittkérnern ausfillt und anschlieRend
horizontal verdrangt werden kann. Der Spurbildungsversuch ist aufgrund des triaxia-
len Spannungszustandes praxisnaher als der Torsionsversuch bzw. der Druck-
schwellversuch.

Als Einflu3groRRen fir die zu Uberprifenden Toleranzen dienten der Bindemittelge-
halt, der Splittgehalt, der Gréf3tkornanteil, der Grobsandanteil, der Fullergehalt sowie
das Eigenfuller-Fremdfuller-Verhaltnis. Durch die Anwendung statistischer Methoden
war es maoglich, die Signifikanz des Einflusses der Toleranzen auf die Standfestigkeit
zu Uberprifen. Die daraus resultierenden Effekte liel3en sich teilweise quantifizieren.
Auf diese Weise konnte fur die untersuchten Mischgutarten festgestellt werden, dal3
die EinfluRgréRen Bindemittelgehalt, Grobsandanteil und Eigenfiller-Fremdfiller-
Verhéltnis in ihrer Wirkung auf die Kenngréf3en der Standfestigkeit zu vernachlassi-
gen sind. Daher kann auf eine Minderung der Toleranz beziglich des Bindemittelge-
haltes sowie des Grobsandanteils und auf eine Neueinfuihrung einer Toleranz bezlg-
lich des Eigenfuller-Fremdfiller-Verhaltnisses verzichtet werden. Letzteres gilt
selbstverstandlich nur fur die hier eingesetzten Mineralstoffressourcen.

Hingegen konnten die EinfluRgréRen Splittgehalt, Grol3tkornanteil und Fullergehalt in
ihrer Wirkung auf die Standfestigkeit als signifikant identifiziert werden. Fur SMA
0/11S liel3 sich die Abhangigkeit der Standfestigkeit von den drei Einflu3grof3en je-
weils als Parabelfunktion nachweisen. Dabei lag das Optimum zwischen dem Merk-
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malswert der Eignungsprifung und dem der hohlrauméarmeren Variante, d. h. der
splittarmeren, der gré3tkornarmeren bzw. der flllerreicheren Variante. Fir ABi 0/16S
konnte festgestellt werden, dald die Standfestigkeit jeweils linear von den drei Ein-
flugréRen abhangig ist. Sie steigt mit abnehmendem Splitt- und Grél3tkornanteil so-
wie zunehmendem Fillergehalt.

Dieser letztgenannte Sachverhalt stimmt nicht mit den Erwartungen Uberein, die an
die Festlegung der Grenzsieblinien in den ZTV Asphalt 94/98 fir hochstandfesten
ABI 0/16S geknlpft waren. Dies fuhrt zu der Frage, ob sich die Versuchsergebnisse
bei der Wahl anderer Mischgutkomponenten hinsichtlich Mineralstoffart, Bin-
demittelsorte und Bindemittelprovenienz bestatigen lassen. Ferner kdnnte der Bau
einer Untersuchungsstrecke in Erwagung gezogen werden, um die Laborergebnisse
zu validieren.

Es steht also fest, dal3 die unterschiedlichen Auswirkungen der zulassigen Toleran-
zen auf die Standfestigkeit nicht nur von der verwendeten Asphaltart, sondern auch
davon abhangen, in welcher Richtung diese Toleranzen ausgenutzt werden. Trotz
dieser Tatsache werden aufgrund von technischen Machbarkeiten die zu empfehlen-
den Toleranzen fur beide Richtungen gleich grol3 gewahlt. So wird vorgeschlagen,
die Toleranz bezuglich einer einzelnen Probe fur den Splittgehalt von + 8 auf + 4
M.-%, fur den Sandgehalt von + 8 auf + 3 M.-%, fir den Fullergehalt von + 3 auf + 2
M.-% und fur den GroRtkornanteil (Kornklasse im Splittbereich) von + 20 auf £ 15 %
(relativ) zu verringern. Diese Vorschlage gelten fur den untersuchten SMA 0/11S und
fur den untersuchten ABi 0/16S gleichermal3en.

In weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dal3 der kompositionelle Effekt Splitt-
gehalt deutlich kleiner war als die auf3eren Effekte Verdichtungsarbeit, Temperatur
und Schubspannung. Entsprechende Beispiele haben gezeigt, in welchem Kontext
die das Standfestigkeitsverhalten beginstigenden Mischgutmerkmale stehen. Die
Beobachtungen machen deutlich, daf} innerhalb der Stral3enbauindustrie die ein-
bautechnische Machbarkeit einer Anhebung des Mindestverdichtungsgrades zur
Diskussion gestellt werden sollte, damit die Gefahr von Spurrinnenbildungen verrin-
gert werden kann. In diesem Sinne mussen aber auch andere auf3ere Einflul3fakto-
ren, die sich der Steuerung durch die Stral3enbau- und -baustoffindustrie entziehen,
optimiert werden.



